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T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
VAN IL SAGLIK MUDURLUGU
SBU Van Egitim Arastirma Hastanesi
MALZEME TEKNiK SARTNAME FORMU

BOLUM:GIYECEK MEFRUSAT

N(:1

MALZESENIN PATISKA KUMAS (BEYAZ) TEKNiK SARTNAMESI
1) %100 pamukiu dokuma olmalidir. 3
2) Genigligi 220 em eninde olmahdir. |
3) Kumagin agirhifii en az 140 gr/m? olmahidir. |
4) Kumas beyaz renkte hasse kumas olmahidir.
5) Kumasin yiizeyinde tarh ve ¢epel atig1 olmamalidir.
6) Toplar 50 metre halinde naylon ambalajlt olmalidir.

oo ENEL Numune tizerinde degerlendirecektir

OZELLIKLERI
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T.C. | |
SAGLIK BAKANLIGI et
VAN iL, SAGLIK MUDURLUGU
SBU Van Egitim Arastirma Hastanesi
MALZEME TEKNIK SARTNAME FORMU

BOLUM:GIYECEK MEFRUSAT NO: 1

MALZEMENIN
ADI

YESIL KETEN KUMAS TEKNIK SARTNAMESI

_ GENEL
OZELLIKLERI

1} Kumas %100 pamuk ve Ring ipliginden olmalidir.
2) Atk ve ¢ozgii'deki tel sayisinin toplami 62/Cm? tel olmalidir.
3} 134° derecede buhar otoklavina dayanikli olmalidir.
4) Kumas eni net 150 cm olmalidir. Cekme pay1 %05-8 arasinda olmalidir
5) Kumas sagliga zarar vermeyen indantren bova ile boyanmis olmalidir.
6) Kumas'in M? agirligs 180gr/M? olmalidur.
7) Kumas tizerinde kesinlikle oksidasyon (renk dalgalanmasi) hatasi
olmamalidir.
8) Kumag numune tizerinden degerlendirilecektir.
9) Alnan numune bagimsiz laboratuvar tarafindan teste tabi tutulacaktir.
10) Yesil keten kumas top seklinde ve 50 ser metre olmalidir.
Numune fizerinde degerlendirecektir
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T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
" VAN IL SAGLIK MUDURLUGU
SBU Van Egitim Arastirma Hastanesi
MALZEME TEKNIK SARTNAME FORMU

Bf)Ll"JM:GiYECFTK MEFRUSAT NO:1
MALZEMENIN | BAYRAK TEKNIK SARTNAMESI
1) Bayraklar ebadlar kurum tarafindan belirlenecek
2) Kumag iizerindeki logo baski siiblime boya kullanilacak ve dijital teknik ile
basilacaktir.
GZE‘iE;E::ERi 3) Bayrak kumaslari sivamali saten kumas olacaktir.
4) Bayraklar ¢ift yonlii preslenecek, en ufak kirilma ve kingiklik olmayacaktir.
3) Bayrak kenar ¢ift dikisli, dikisleri diizgiin ve saglam yapida olacakur.
6) Bayraklar kuru veya nemli bezle silinerek temizlenme ozelligine sahip |
olacaktir. :
7) Bayraklar kullanim hatalart diginda olan imalat hatalarina kars: 2 yil finma |

il

garantisinde olacaktir.Thaleye katilan firmadan numune kurum tarafindan |
istenecek uygunluk verildikten sonra imalatina gegilecek.
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T.C.
x SAGLIK BAKANLIGI
. VAN IL SAGLIK MUDURLUGU
( ) SBi Van Egitim Aragtirma Hastanesi
e MALZEME TEKNiK SARTNAME FORMU
BOLUM: GENEL CERRAHI / OZELLIKLI SARF NO; |
MALZEMENIN ARA CARSAF TEKNIK SARTNAMESI
~ TEKNIK OZELLIKLER -
. 1. Carsaf (185x105 cm ebedinda), beyaz renkie olacaktr
4 2.~ Garsat % 100 pamuklu pafiska kumagtan dikiinis hazir halde olacakty,

3. Qarsaf six makine §lk1§i le 15iya dayanikh mlm e g ak§m§, Kenar krssmlan averlokly

oimalidr,

4, Kumasin cekme orani en fala % 2 olagakly,

5. 1 om'ik kumasta en az 48 i€ olacaktr Kumagiar reakt rfbcvah atavakve yskanéfg nda renk

degisikigl olmayacaklr,

8. Carsaf 80 dareceds yikanabilmel ve - “;s;%i nde scima, d:kfslermde atma olmamalidy,

Thylenme yapmemalidir

7. T5 2994 standarding uygun oldugun wgaiamea dir.

8. Firme teslim eftigi malzemelerin herhangi biindz Bir kusur olnas hainde venis il
 GENEL defistirecak ve herhang! bir talepte bulunmayacakii, ‘
PEELLIKLERLL 9. Hastane logosunun basimasi, ve ara carsaf yazisinin yazimas,, yikerma ie ambler

- renginde boztima, atma, seima olmamsidir ~
10, Urlinler tek tek paketienmis obmalicyr. :
‘f 1, Maizeme ot de;oya saﬂ!am l‘ienebtirz Kol n;ﬁﬂde c;fsf*ﬁaswcem -

RABUL VE MUAY"?\JE u |

1. Satinalma karan varimaden frcs ffryas duyediag halinde numune.

deferendrmest vapiacakty Isteniler n '"n“*m' resins taslim simeyen vaya
teslim eftikleri numuneler uygun z;aEur*fnaw Visizkilern ¢ katern I verdkien fekifer
dederiendime digt birakiatarty,

% Magde 2 de belinilen 2elfikleri tagimayan rirer kabu ediimeyacekii

& By Jartnamede belitimeyen hi:kim, 81 Kehustrda varsa iari sarname hikimierl
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T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
VAN IL SAGLIK MUDURLUGU
SBU Van Egitim Arastirma Hastanesi
MALZEME TEKNIK SARTNAME FORMU

BOLUM:GiYECEK MEFRUSAT NO:i

MALZEMENIN LASTIKLI CARSAF TEKNIK SARTNAMESI

1) % 100 pamuktan imal cdilmis olmalidir.

2) Atk ve ¢ézgli toplami cm?2 de en az 67 tel olmahdir.

3) Atki ve ¢ozgiide tarh ve gepel artiklan obmamalidir.

4) Kumas agirhigi en az 130 gr/m?

x 5) Renkler kurum tarafindan belirlenecek. ve logolu olacaktir.

e 6) Carsaf kismi ve ayak kismi yataga gecebilecek sekilde lastikli olmalidir.

:;f:' 7) Cekme orani bir metrede; atkida 2 cm. ¢zgiide 2 cm olmahdir.

3 8) Sanay1 tipi makinelerde 90 derecede yikanabilmelidir.

9) Dikisler temiz dikis sistemi ile ¢ift dikis olmalidur.

10) Uriinler, konfeksiyon katlama sekline gére katlanarak onluk paketler halinde
teslim edilmelidir. Utiilemesi kolay olmalidir.

11) Yikanma sonras1 solmamal ve deforme olmamalidir.

12) ihaleye katilan firmalardan numune istenecek

istekie bulunan midirliiklere gonderilerek, uygunluk verildikten sonra

. GENEL imalatina gegilecek.Uriinde deforme yirtik veye hatali olani iiriin firma

OZELLIKLERI tarafindan 15 giin iginde yenisiyle degistirmekle yiikiimlii olacaktir.
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T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
VAN iL SAGLIK MUDURLUGU
SBU Van Egitim Aragtirma Hastanesi
MALZEME TEKNIK SARTNAME FORMU

BOLUM:GIVECEK MEFRUSAT NO:1
MALZEMENIN TAY TUOYU KUMAS SARTNAME
ADI
1) Su gecirmeyen ve leke tutmayan ithal bir kumas tiirii olan tay tiiyliniin
dokusu kadife-sliet arasindadir ve tayin sahip oldugu kil uzunluguyla es
deger olmalidir. |
2) Kumagmn saglamhigh veyikanabilirligi gz oniinde tutulmalidir.Tay tiiyii ;|
kumasg, yipranmalara ve yirtilmalara karst ekstra dayanikli olmalidir |
Makinada 30 derecede vikanabilir olmali.
3) Renk atma solma olmamalidir. I |
4) Renk ve Doku Uyumuna Dikkat Edilmelidir.
5) Kumasin ¢cekme riski g6z 6niinde bulundurulmalidir.
6) Sik dokuma 6zelligine sahip kumas olmalidir. i
7) Tay tiiyll kumag rengi kurum tarafimdan belirler. ‘
8) Metrekaresindesinde vaklasik 450-500 gramdir, daha az ise tercih
GENEL . 4
OZELLIKLERI edilmemelidir.
9) Numune lizerinde degerlendirme yapildiktan sonra uygunluk verilecektir.
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MALZEME TEKNIiK SARTNAME FORMU

T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
VAN IL SAGLIK MUDURLUGU
SBU Van Egitim Arastirma Hastanesi

BOLUM:GIYECEK MEFRUSAT NO:1
MALZEMENIN HASTA YATAK SUNGERI TEKNIK SARTNAMESI
1) Yatagm ebadlar eni .90 cm boyu 190 cm kahinh@ 20 em olmahidir.
2) Yatak siingeri kesik siingerli olmal: hareketli karyolalar igin uyumlu
olmal1 katlamaya bagh kirilma bozulma olmamalidir.
3) Hasta yataginin kilifi olmali kalif fermuarli hava ge¢irgenligine sahip ve
s1v1 gegirmez olmall.
4) Hasta yatagt kilifi silinebilemeli istediginde yikanarak temizligi
saglanmahdir.
5) Hasta yatagi elastik yapisi sayesinde her marka ve model hasta
karyolasina uyumiu olmahdir.
6) 32 dansite yogunlugunda olmalidur.
. GENEL
OZELLIKLERI




T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
VAN IL SAGLIK MUDURLUGU
SBU Van Egitim Arastirma Hastanesi
MALZEME TEKNiK SARTNAME FORMU

BOLUM:GIYECER MEFRUSAT NO: 1
| MALZEMERIN LASTIKLI NEVRESIM TAKIMI TEKNIK SARTNAMESI

1y Nevresim Takim Bir adet nevresim, bir adet cargal], bir adet yasuk kilifindan |
tharettir. 4

2) Nevresim ;160 em x 230 an chadinda 1 carsal 145X245 cbadinda 1 vastik |
50x70 cbadinda olmalidir. Carsal ebadi vataga pore degiyebilir. L

3) % 100 pamuktan imal edilims olmalidir.

- 4y Atk ve ¢6zgil toplanmi em?2 de en az 62 tel olmalidir.

5) Atk ve ¢ozgiide tarh ve ¢epel artiklar olmamalidir,

6) Kumas agulify en az 130 gr/m?

7y Renkler kurum tarafindan belirlenecek. ve 5.B logolu olacakur. ;

8) Carsaf kismu ve ayak kism vatafa  gegebilecek  yekilde  lastikli
olmahdir.Lastik eni en az 2 ¢m ve 3 dikigh olmals dikisler diizgiin ve saglam |
oimalidir. :

9 Cekmie orani bir metrede; atkida 2 em. ¢dzgiide 2 cm olmaldir,

10) Sanayi tipi makinelerde 90 derecede yikanabilmelidir,

11) Enkisler temiz dikis sistemi ife ¢ift dikis olmalicar,

12) Yasuk kihfi kapakl olmalidur,

13){(riinler, konteksivon katlama sekline gore katlanarak onfuk paketler hatinde

GENEL teshim edilmelidir, Utiilemesi kolay olmalidir.
GZELLIKLERI 14} Yikanma sonrasi solmamali ve deforme olmamalidir,
15} Ihaleve katilan firmalardan numune istenceek
istekte  bulunan  mitdirlitklere  ginderilerek, uygunluk verildikten sonra
_ imalatina  gegilecek.Urlinde  deforme yiruk veye hatall olaw f{iriin firma |
tarafindan 13 glin icinde yenisiyle degrigtirmekle yitkiimbil olacaktir.
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T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
VAN IL SAGLIK MUDURLUGU
SBU Van Egitim Arastirma Hastanesi
MALZEME TEKNIK SARTNAME FORMU

BOLUM:GIYECEK MEFRUSAT NO: !

MALZEMENIN
A

ELYAF YASTIK 50X70 TEKNIK SARTNAMESI

~ GENEL
OZFLLIKLERE

1)
3)
1)
6)

7

Yastk 50x70 cm ebadmda olmalidir.

Yastigin dolum malzemesi birinet souf saf silikon diiz elyal olmalidir,
Yasttk 50-60 derecede yikanabilmeli ve deforme olmamali. vasugn dikili
kisumlan agtlmamalidir.

Bir yastigm net agirhgn en az 1000 gr olmalidsr,

Yastiklar 5 er paket geklinde olmalidir,

Firma teslim ettigi malzemelerin herhangi birinde bir kusur olmasi halinde
venisi tle degistirmeli ve herhangi bir talepte bulunmamalidar,

Yastk kilifi i¢in kullanilan kumas tirii cekmez Gzellikte olmahidir.

Thaleve katlan firmalardan numune istenecektir.Numune tzerinden
degerlendirilmesi yvapildiktan sonra uygunluk verilecektir.
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T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
VAN L SAGLIK MUDURLUGU
SB{I Van Egitim Arastirma Hastanesi
MALZEME TEKNIK SARTNAME FORMU

BOLUM:GIYECEK MEFRUSAT NG

| MALZEMENIN
' AD}

SIVI GECIRMEZ YATAK KORUYUCU (ALEZ) TEKNIK
SARTNAMESI

~ GENEL
OzELLIKLER]

1)
2)
3)
4)
5)
6)

7
8}
9)

10) Terlemeyt Onleyici nefes alabilen 6zellikte anti alerjik, antt bakterivel

1)y leri emmeli hava gecirgenligi olmaly, slakhigy alta pegirmemclidir.
12y Yatak vanlarinda 22 ser cmy'lik vitkseklik olacak etraft tamamen lastikli olup

13)Alez kesinlikle tek par¢a ve cksiksiz olmabidir.dhaleve kaulan firmadan

14} Imalar sathasinda malzemcelerin numunesi. istekte bulunan midirliklere

Yatak Gistit ebad: 120x190*22 em. olmaladir.

(Jstil havlu alt politiretan olmalidir.

Yatak koruvucunun Gst kismi %80 pamuk %620 polvester olmahidir.

Alt kismi poliiiretan kaplama olmalidir.

60 dereceve kadar yikanabilir olmalidir.

Yikama sicaklifinda erimemeli ve birbirine yapismamali, yikamadan sonra
¢abuk kuruyan ve dtil istemeyen dzellikte olmahdir.

Yikandiktan sonra en ve boy ebatlar: kiigtilmemeli, gekmemelidir.

Min. 100 vikanabilmeh garantili olmahdir.,

Bevaz renkte olmalidir Alezler tekli sekilde paketlenip S0 veva 100 Hi Kohiler
scklinde olmahidir.

gzellikte oimahdir.

lastik end en az 2 em olmalidir.
nunmune isienecek.

gonderilecek, uygunluk verildikten sonra imalala verilecek

dullah AKINCT
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T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
VAN IL SAGLIK MUDURLUGU
SBU Van Egitim Arastirma Hastanesi
MALZEME TEKNIK SARTNAMFE FORMU

B8OLUM:GIYECEK MEFRUSAT NO:1
3 MALLEMENIN POLAR BATTANIYE TEKNIK $ARTNAMESI
; .
1) Tek kisilik 160x220 cbatinda olmalidir. Agirhg en az 2000 gram olmahidir.
2) Renk Kurum tarafindan belirlenecektir. % 30 pamuk % 70 akrilik olmahdir
, 3) Polar kumas ve yumusak dokuya sahip kumas 6zelliklerine sahip olmalidir.
4) Tiivlenme yapmamalidir.
1 5) Kenarlan ¢ift ignehi kapatma 2 cm ik biveli olmalidir,
6) 60 O derecede ¢amasy makinelerinde yikanabilir ve yikandikian sonra
bozulmamalr ve cekme yapmamalidir.
7) Battaniyelerde Saghk Bakanligs logusu dokuma seklinde olmali ve yikama
ife fogusunun renginde atma bozulma olmamalidir.
Numune Gzerinden degerlendirilecek uygunluk veritdikten sonra dretime gecilecek
GENEL

OZELLIKLERI
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T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
VAN iL SAGLIK MUDURLUGU
SB{ Van Egitim Arastirma Hastanesi
MALZEME TEKNiK SARTNAME FORMU

" BOLUM:GIYECEK MEFRUSAT NOSL

VALZEMENIN
ADI

YASTIK ALEZ1 TEKNIK SARTNAMESI

. GENEL
OZFLLIKLERI

1)

2)

3)
1

3)
6)
7

8)
9

Alezin st kismu beyvaz renkli % 80 pamuk % 20 polyester haviu kumagtan.
alt kisnu sivi gecirmez. istva dayamikli, leke tutmaz polifiretan veyu benzeri
malzemeden tretilmis tulum seklinde olmahdir.

Alez 60 dereceve kadar sicaklikta vikanabilmeli ve dikis/lastik kisumiarinda
bir bozulma vipranma olmamahidir.

Alezin yikandiginda gekme orani en fazla % 2 olmalidir.

Yastud icine alacak sekilde koseleri dikilmis olmali ve bu dikih koselerin
uzunlugu ¢ekme gerceklestikten sonra an az 10 cm olmalidir.

Yikama esnasinda camasir suyu ve vikama maddcelerinden etkilenmemelidir.

Alez anti-alerjik ve anti-hakteriyel dzellikie olmalidir.

Utiilleme gereklirmemelidir.Alezler 10 lu sekilde 50 veva 100 lik paketler
olmalidir.

Terletmemelidir.

Tulum Seklinde olmahidir,

10) Uriin TSE sartlanna gore tiretilmis olmalidar.
11) Yasuk alezi (50-70) cm ebadmda hazitlanmahdir. JThaleve kanlan firmadan

i

numnune 1stenecek Numune Gizerinden degerlendinlecekiir,
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T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
VAN IL SAGLIK MUDURLUGU
SBU Van Egitim Arastirma Hastanesi
MALZEME TEKNIK SARTNAME FORMU

BROLUM:GIVECEK MEFRUSAT T NG

MALZEMENIN
ADI

YASTIK KILIFI TEKNIK SARTNAMESI

b
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

9)

GENEL

Ebattar 50 cm x 70 om gizhi kapakls olacakur.

% 100 pamuktan imal edilmis olmahdir.

Atk ve ¢ozeiin toplamu em2 de en az 62 tel olmalidir.

Atk ve ¢ozpide tarh ve gepel artiklan olmamalidir,

Kumas agirlidt en az 130 gr/im-

Rengi kurum tarafindan belirler.S.B logolu olmahdir.

(Cekme orani bir metrede; atkida 2 cm. ¢ozgiide 2 cm olmalwdir,

Yastik kihfl ice katlama pavi 20 em. olmahidir, Yastik kihflarnn agiz kison
overlok olmayip, i¢e katlamali, 3 cm.den diiz makine dikisi ile dikili
olmalidir.

Sanayi tipi makinelerde 90 derecede yikanabilmelidir.

10y Uriinler. konfeksivon katlama sekline gore katlanarak onluk paketler halinde

ieshim edidlmelidir.

OZELLIKLERI 11) Ctlilenmesi kolay olmalidir. Numune istenecek.

imalat sathasinda malzemelerin  numunesi, istekte bulunan midilitklere
gonderiecek, uygunluk verildikten sonra imalata verilecektir




